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ریزکاوان                                                زمینپژوهشی شرکت                                                                    جناب کوچکی نژاد/المنتآنالیز مولتیگزارش 
                                                                              

 

  

 

 ،همکار ارجمند

  نژاد،جناب آقاي کوچکی

 و احترام، درود با

در آزمایشگاه شرکت  ICP-MSبه روش  نمونه 1المنت روي مولتیآنالیز  نتایجپیرو درخواست شما، 

 ن به شرح جدول زیر گزارش می شود:ریزکاوازمینپژوهشی 

 
 

 

Sample # 
Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

GH-37 <5 2978 8 64 <5 <5 10753 <5 12 89 14 606294 
 

Sample # 
Ga K La Li Mg Mn Mo Na Ni P Pb S 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

GH-37 36 410 <5 <5 1763 46 <5 3439 12 106 21 614223 
 

Sample # 
Sb Sc Se Sr Ti V Y Zn Zr Rb Nb In 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

GH-37 <5 <5 <5 30 89 6 <5 8 14 4.55 0.60 <0.5 
 

Sample # 
Sn Te Cs Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho 

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 

GH-37 0.86 <0.1 <0.5 1.63 0.34 1.54 0.44 <0.5 0.56 0.13 0.40 <0.1 
 

Sample # 
Er Tm Yb Lu Hf Ta W Th U    

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)    

GH-37 0.16 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 0.19 <1 0.33 <0.5    

 با احترام
عبدي  سد   مدیرعامل -ا
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