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ریزکاوان                                                زمین پژوهشی شرکت                                       براهوییجناب /جویی یا اکتشافیپیپروژه  /XRFآنالیز گزارش 
                                                                             

 

  

 

 ،همکار ارجمند

 ،براهوییجناب آقاي 

 احترام، و درودبا 

در ارسالی  نمونه 2 روي) pressed pelletقرص پرس ( XRFالمنت به روش مولتی پیرو درخواست شما، نتایج آنالیز

 ریزکاوان به شرح جدول زیر گزارش می شود:زمینپژوهشی آزمایشگاه شرکت 
 

Sample 
No. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 MnO P2O5 LOI 
% % % % % % % % % % % 

Mohsen 
Abad 

58.24 11.718 7.794 4.726 7.904 2.153 3.313 0.548 0.152 0.153 1.78 

Fayz 
Abad 

23.728 3.899 9.333 28.792 9.396 0.479 0.95 0.194 0.124 0.058 21.3 

 
Sample 

No. 
S Cl Ba Co Cr Cu Mo Ni Sr V Zn 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
Mohsen 

Abad 
N N N 12 818 282 N 384 219 144 180 

Fayz 
Abad 

4612 815 N N 729 233 N 499 226 49 164 

 

 

 

 

 

Sample 
No. 

Zr Ce La Pb 
ppm ppm ppm ppm 

Mohsen 
Abad 

66 35 19 117 

Fayz 
Abad 

32 71 15 10 

مبا احت  را
عبدي  سد   مدیرعامل -ا


